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RESUMEN
El poliacrilamido (PAM) ha estado comercialmente disponible desde 1995 para reducir la
erosion inducida por irrigaciéon y mejorar la infiltracion. Las primeras series de pruebas
de campo practicas se condujeron en 1991. EI PAM usado para el control de la erosion es
una molécula anidnica grande soluble en agua (no ligada) (12-15 megagramos por mol)
conteniendo <0.05% monomero de poliacrilamido. En estudios de campo controlados,
PAM elimino un promedio de 94% (80-99%) de perdidas de sedimento en el deslave del
campo de la irrigacion con surcos, con un tipico 15-50% de incremento en la infiltracion
relativa en suelos de textura media a fina a comparacion con los controles sin tratar. Se
han visto resultados similares pero menos dramaticos con irrigacion por aspersion. Bajo
ciertas condiciones la infiltracion no es cambiante o hasta puede ser reducida un poco,
por ej., en suelos arenosos o donde las dosis de aplicacion de PAM son bien altos. Los
resultados son alcanzados con cada dosis de aplicaciones de irrigacién de campo de
alrededor a 1 kg por hectarea, para irrigacion en surcos 'y 2 a 4 kg por hectarea con
irrigacion por aspersion. El costo de PAM es de $7 a $13 por kg. Los totales de las
aplicaciones estacionales variaron desde 3 a 7 kg por hectarea. El control de sedimento de
campo por finqueros ha sido alrededor de 80% de resultados de examenes de sitio.
Reducciones substanciales de deslave han sido documentadas para nutrientes, pesticidas,
microorganismos, BOD, y semilla de malezas. No se ha visto ningun efecto adverso para
poblaciones microbianas de suelo. La produccién de cultivos no ha sido documentada
ampliamente, a pesar de que existe evidencia de incrementos en la produccion
relacionados al mejoramiento de la infiltracion. La alta efectividad, el bajo costo, y la
facilidad de aplicacion en comparacion a medidas de conservacion tradicionales, ha
resultado en una aceptacion rapida de la tecnologia en los Estados Unidos e
internacionalmente. El uso de PAM para la proteccion de la calidad del agua de deslave
es una de las nuevas tecnologias ambientales de irrigacién mas potentes en el mercado.
Nuevos usos en el control de la erosidn de tierras secas y la construccién estan siendo
desarrollados rapidamente. Este papel discute las nuevas visiones y el entendimiento del
uso de PAM y el potencial para desarrollos futuros.
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